AR

EPHY

SUCCESS BY QUALITY
Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 - 01217 Dresden - Germany

www.eph-dresden.de

PR U

Produkt:
Hersteller:

Spezifikation:

Prifmethode:

Bericht:

Priifergebnisse
und
Bewertung:
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akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS)

FUNGSZEUGNIS

CT-2021-10-26-01

Produkttyp Massivholz (3-lagig)
Dicke: 26 mm
Produktionsdatum 08.09.2021

Gebr. HeiBerer Holzverarbeitung GmbH
Schwerblmiihle 4
86984 Prem

Deutsche Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV) Anlage 1 zu §3 vom
20.01.2017 in Verbindung mit der “Bekanntmachung analytischer Verfahren...”
veroffentlicht am 26. November 2018, BAnz AT 26.11.2018 B2

- Grenzwert Formaldehyd gemaR ChemVerbotsV = 0.1 ppm (£ 124 pg/m?3)

Prifkammer-Methode DIN EN 717-1
Chemische Analysenmethode: Acetylaceton-Methode
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Prifbericht 2117074/2021/CP/1 vom 26. Oktober 2021

Formaldehydabgabe Kriterium nach

DIN EN 717-1 Chemikalienverbotsverordnung
iy gy multipliziert Qualitat erfullt
Hheh A mit Faktor 2 Ja Nein
ppm 0,03 0,06 = =
ug/ md 32 64

Nachweisgrenze (NWG) = 0,008 ppm HCHO

Dresden, 26. Oktober 2021

N s/

Leiter des Priiflaboratoriums

verantwortlicher Bearbeiter




